
Памятка 

Подготовка глины к лепке. 

Чтобы определить пластичность глины достаточно 

скатать в колечко глину и посмотреть, есть ли на ней 

трещины. В случае их отсутствия можно говорить о 

хорошей пластичности материала. 

Подготовка самой глины к лепке требует 

выполнения нескольких этапов: 

1. Для начала необходимо материал раздробить на 

маленькие кусочки, удалить примеси в виде камешков, 

хорошо обсушить их и залить горячей водой. 

2. После набухания глины, рекомендуется ее 

выложить на стол и начать периодически переминать. 

3. Когда лишняя вода уйдёт, материл можно 

использовать для работы. 

Перед лепкой необходимо хорошо отбить глину, 

чтобы из нее ушли пузырьки воздуха, и хорошенько 

помять руками. 

 Глиняное тесто должно быть пластичным и не 

прилипать к рукам. Готовое тесто заворачивают в 

ткань, предварительно намоченную, и упаковывают в 

полиэтиленовый пакет. Хранят в прохладном месте.  
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Использование глины в продуктивных видах 

деятельности при формировании нравственных 
чувств старших дошкольников   
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